Poudre 20-75 pm
Ti-6Al-4V ELI Grade 23

COMPOSITION CHIMIQUE

Al Vv Fe 0 N
%
max | 6:00-650 350-450 0,25 0,13 0,03
Cc H Y Ti
% 0,08 0,012 0,005 Solde
max. ' ' '
GRANULOMETRIE

Par tamisage ASTM B214

pm | +106  +90  +75
max. 0 1.0 5.0

DENSITE

Densité tapée - g/cm®

ASTM B527 2,80

COULABILITE

Test Hall - s/50g

ASTM B213 <32

Par diffraction laser ASTM B822

D10 D50 D90
um | 23 36 50

Densité apparente - g/cm®

ASTM B212 22,35

Document non contractuel. Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques, pour information uniquement

Fiche Technique

AVANTAGES

Morphologie sphérique
Poudre atomisée par plasma
Matériau de haute pureté
Excellente coulabilité

NORMES

1S022674

MORPHOLOGIE

Sphérique
ISO 9276-06:2008

CONTACT

acnis-group.com
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